P R. HAVENER

Warme fur Kirchen

Pflegeanleitung
Wollfilz

Filz richtig pflegen — So bleibt lhr Wollfilz lange schon.

Schafwolle ldasst sich durch Feuchtigkeit, Warme und Reibung verfilzen und festigen.
So entsteht ein homogenes textiles Flachengebilde - der Wollfilz.
Durch den Fettanteil und die Dichte des Materials, kann das Eindringen von Schmutz und
Fliissigkeiten verhindert werden.

Die 3 Pflegeregeln fiir Wollfilz:

Reinigen Flecken mit einem riickfettenden Fleckenwasser bzw. Shampoo und
Schwamm entfernen oder alternativ den Filz chemisch reinigen

Trocknen Nasse Teile langsam, glatt aufliegend an der Luft trocknen

Glitten Mit maRig warmem Eisen bugeln

Bitte Filz nicht in der Maschine waschen, da sich hierbei der Filzvorgang
fortsetzt.

Eingetrocknete Flecken konnen mit einer sanften Lauge aus Wollwaschmittel
abgetupft und/oder mit einer Biirste vorsichtig entfernt werden.
Die Restfliissigkeit im Anschluss mit einem trockenen Tuch aufnehmen.

BITTE BEACHTEN:
Bei der Reinigung nur riickfettende Seifen einsetzen, damit der natiirliche
Fettgehalt der Wolle nicht reduziert wird.

Fusseln, Haare und Staub kénnen abgesaugt oder
mit einer Kleiderbiirste entfernt werden.
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